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Lo studio proposto ha visto l’utilizzo di una nuova tecnologia che porta alla polimerizzazione auto-
reticolata dell’acido ialuronico senza l’uso di agenti chimici esterni.
In un’ottica di medicina estetica preventiva e restitutiva, una tecnologia a impatto tossico nullo e che 
garantisce un risultato prevedibile e bilanciato, diventa l’alleato ideale per una medicina estetica  sicura. 
La tecnologia auto cross linked viene utilizzata da sola, in combinazione con tecnologia standard o messa 
a confronto con quest’ultima. 
Lo studio vuole sostenere l’importanza dell’utilizzo di prodotti che abbiano un basso impatto in fase di 
degradazione pur garantendo risultati apprezzabili in termini di linee, idratazione, tensione e durata in 
un distretto così importante come quello della bocca e del terzo inferiore del viso.



Volumetric bioregeneration of the lips. Structure, biocompatibility 
and respect for tissues.

The proposed study saw the use of a new technology that leads to the self-cross-linked polymerization of 
hyaluronic acid without the use of external chemical agents.
From a preventive and restorative aesthetic medicine perspective, a technology with zero toxic impact and 
which guarantees a predictable and balanced result becomes the ideal ally for safe aesthetic medicine. 
Auto cross-linked technology is used alone, in combination with standard technology or compared with 
the latter. 
The study aims to support the importance of using products that have a low impact in the degradation 
phase while guaranteeing appreciable results in terms of lines, hydration, tension and duration in such 
an important area as that of the mouth and the lower third of the face.
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