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INTRODUZIONE

Lo scopo della presentazione e quello di illustrare le caratteristiche dell'unico filo di trazione e
biostimolazione presente ad oggi sul mercato contenente acido ialuronico (HA) e acido polilattico (PLA)
in aggiunta a policaprolactone (PCL), con un focus particolare sulla tecnologia “Namica”, ovvero l'aggiunta
di un ulteriore rivestimento in microparticelle di acido polilattico contenenti acido ialuronico non cross-
linkato.

Tali fili verranno inoltre messi a confronto con altri fili di tipologia differente, evidenziando le principali
differenze in termini di capacita di trazione, tempi di riassorbimento e di biostimolazione.

MATERIALI E METODI
| risultati presentati saranno frutto di un‘ampia revisione della letteratura presente sull'argomento.

RISULTATI

Il tempo di riassorbimento dei fili contenenti HA/PLA/PCL & del 100% a 24 mesi e del 50% a 16 mesi,
quello deifiliin PDO & del 100% a 6 mesi e del 50% a 2 mesi, quello dei fili contenenti PLGA & del 100% a
8 mesi e del 50% a 3 mesi.

I numero delle fibre di elastina & risultato essere superiore nei fili contenenti HA, rispetto ai fili senza HA,
nei fili con tecnologia Namica é risultato 2.5 volte superiore.
Nei fili con HA la produzione di collagene di tipo 1e 3 & stata in media del 24.7% piu alta rispetto ai fili
senza HA, in quelli con tecnologia Namica 3 volte superiore.

| fili contenenti PLA/PCL hanno dimostrato una capacita di trazione di 9.02 N, i fili con PLA/PCL/HA di
11.0N, i fili in PLA/PCL/HA e tecnologia NAMICA 12.5N.

CONCLUSIONI

| benefici principali dell'aggiunta di acido ialuronico con tecnologia Namica alla composizione dei fili sono
quindi i seguenti: maggior capacita di trazione, tempi di recupero piu veloci, riduzione della reazione
infiammatoria, una maggior produzione di elastina e di collagene di tipo 1 e 3, maggior durata.



NON SURGICAL LIFTING: THE FIRST TRACTION AND BIOSTIMULATION
THREAD WITH HYALURONIC AND POLYLACTIDE ACID WITH A4TH
GENERATION “NAMICA” TECHNOLOGY

INTRODUCTION

The aim of the presentation is to describe technical and composition characteristics of the only traction
and biostimulation thread present on the market today with hyaluronic (HA) and polylactide acid (PLA)
with policaprolactone (PCL), with a focus on “Namica”technology, or the addition of a polylactide acid
micro particle coating containing non cross-linked HA.

We will do also a comparison between different kind of threads, underlying the main differences in terms
of traction capacity, duration and biostimulation.

MATERIALS AND METHODS
The presented results will be the result of a review of the letterature

RESULTS

Threads with P(LA/CL) and HA, have shown a total reabsorption time of 24 months and 50% in 16 months.
PDO threads have instead demonstrated a total reabsorption time of 6 months and 50% in 2 months.
PLGA threads have shown a total reabsorption time of 8 months and 50% in 3 months.

The number of elastin fibers was significantly higher in HA threads vs threads without HA, this difference
is even more evident in threads with Namica technology (2.5 times superior).

In threads with HA the type 1and 3 collage production mas on average 24.7% higher than threads without
HA,in threads with Namica technology type 1 and 3 collagen production was 3 times higher.

Threads with PLA/PCL have shown traction capacity of 9.02N, threads with PLA/PCL/HA 11.0N, threads
with PLA/PCL/HA and Namica technology 12.5N

CONCLUSIONS

The main benefits of adding HA to the thread composition are therefore the following: greater tratction
capacity, fast recovery, reduction of inflammatory response, a greater production of elastin and type 1
and 3 collagen, longer duration. Those differences are more important in threads with HA and Namica
technology.
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