PLLA-LaSynPro™: vantaggi pratici e ottimizzazione rigenerativa
attraverso una nuova tecnologia
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Le attuali molecole di Acido Poli-L-lattico (PLLA) a disposizione sul mercato si caratterizzano da varie
limitazioni tecniche tra cui: la modalita di ricostituzione, la dispersione delle particelle non ottimale, la
tendenza all'aggregazione supra-molecolare, la propensione precoce al deposito. Se non adeguatamente
gestite da mani esperte, queste caratteristiche determinano spesso problematiche tecniche che
impattano sul risultato finale e sul profilo di sicurezza.

Dallamiaesperienza pluriennalesull'uso delle molecole di PLLA, analizzo le caratteristiche diricostituzione,
le procedure iniettive e i risultati di biorigenerazione cutanea del nuovo PLLA con tecnologia LaSynPro™
rispetto all'attuale standard, fornendo una analisi critica a 360 gradi.

Il processo di ricostituzione e il profilo di dispersione del nuovo PLLA LaSynPro™ risultano piu agevoli e
rapidi, con una netta minore tendenza al deposito. Le caratteristiche biofisiche delle particelle (microsfere
con valore dimensionale omogeneo) consentono un avanzamento nel processo di integrazione cutanea,
con conseguente distribuzione tissutale senza formazioni di aggregati e segni di inflammazione cronica.

Il PLLA-LaSynPro™ rappresenta una valida scelta nel contesto dei bioristrutturanti cutanei, consentendo
una efficace stimolazione collagenica fisiologica e superando le limitazioni esecutive e procedurali
connesse alla vecchia generazione di PLLA.



PLLA-LaSynPro™: Practical benefits and regenerative optimization
through new technology

Current commercially available of Poly-L-I-lactic acid (PLLA) molecules are characterized by various
technical limitations including: reconstitution mode, suboptimal particle dispersion, tendency to supra-
molecular aggregation, and early propensity to deposition. If not properly handled by experienced hands,
these characteristics often result in technical issues that impact the final result and safety profile.

From my years of experience on the use of PLLA molecules, | analyze the reconstitution characteristics,
injection procedures, and skin bioregeneration results of the new PLLA with LaSynPro™ technology
compared to the current standard, providing a critical 360-degree analysis.

The reconstitution process and dispersion profile of the new PLLA-LaSynPro™ are smoother and
faster, with a markedly lower tendency for deposition. The biophysical characteristics of the particles
(microspheres with homogeneous size value) allow advancement in the skin integration process, resulting
in tissue distribution without aggregate formation and signs of chronic inflammation.

PLLA-LaSynPro™ represents a viable choice in the context of skin biorestructuring agents, allowing
effective physiological collagen stimulation and overcoming the executive and procedural limitations
associated with the older generation of PLLA.
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